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DETALLE No. 14 VENTOSAS

DIVISION: IMPERMEABILIZACION
Junio de 1999

VENTOSA: Elemento metálico que permite la salida de presión
existente bajo la impermeabilización, evitando
ampollamiento y desprendimiento de la membrana o
manto.

VentosaImpermeabilización
(“ruana” en manto)

Acabado Pintura Reflectiva Karnak 97

Impermeabilización con manto Fiberglass

Aislamiento térmico
“Roof Insulation”

Imprimante
(Emulsión PX 900)

Placa en concreto.
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DETALLE No. 15
JUNTA DE DILATACION EN ANTEPECHOS DE TERRAZAS CONTIGÜAS

DETALLE No. 16
JUNTA DE DILATACION MURO (FACHADA) - PLACA

1. CUBIERTA EN CONCRETO
2. IMPERMEABILIZACION
3. REFUERZO IMPERMEABILIZACION
4. CHAZO SUJECION
5. FLASHING METALICO BOTAGUA
6. SUJECION BOTAGUA - LADO FIJO
    EL OTRO CON JUEGO

FUELLE

SUPERMANTO FIBERGLASS

EMULSION

PINTURA BITUMINOSA KARNAK 97

MURO

REGATA

DILATACION

CORTE

LOSA EN
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EMULSION
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